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METODI DIPROVA DEGLI ADESIVI PER RIVESTIMENTI 
DI PAVIMENTAZIONI E PARETI

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL DISTACCO PER PELATURA

La norma specifica un metodo per misurare l’adesione di un materiale resiliente 
o di unrivestimento in tessuto per pavimenti o per pareti, incollato ad un 
determinato substrato sottoposto a forze di pelatura.
Il termine “rivestimento per pareti” non include tutti i tipi di rivestimenti.
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