
1

FINITURE PER IL LEGNO

DETERMINAZIONE DELLA TENDENZA DELLE SUPERFICI A RITENERE LO SPORCO

La norma stabilisce un metodo per valutare la tendenza delle superfici a ritenere 
lo sporco. II metodo è adatto sia per confrontare sistemi di finitura diversi, sia 
come prova di controllo per assicurare che un determinato livello di prestazioni sia 
mantenuto o raggiunto.
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