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PITTURA E VERNICI - ABRASIONE - MG ASPORTATI

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

La norma descrive un metodo per la determinazione della resistenza all’abrasione 
di unostrato di vernice mediante il quale, due ruote di gomma abrasiva, libere 
di ruotare esistemate in maniera eccentrica, abradono lo strato di vernice di un 
campione in rotazione.
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